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COLLAUDO

delle strutture in congbdmerato cementizio armato

del fabbricate da adibire a civile abitazione e ne

.mi sito im Quartu S.Elema, lottizzazione "Pitgy l
:Slurn C1" lotto n° & palaszzina F, Fog. n®33 mapp. i
| 138/¢, 139/a, 1s0/k, ai Proprietd dell'impresa Mas |
| Sa Andrea.

COSTRUTTORE: ImmHmMmﬂ-milM-
.n S.Elena via Parimi n® &,

EMI!'H. E DIRETTORE DELLE STRUTTURE IN C.A.:
Inr. Ing. Gabriele Scalas con sede in Cagliari v.le |
Marconi m® S8/A.

ﬁﬂtumm: Dr.Ing. Pasquale Mistretta con sede
in Cagiard vie Lanusei n® 25 ipscritto dal 1956
Im a® 462 all'albe degli Ingegmeri della Pl"ﬂ.ll':ilj
.41 Cagliari.

PRATICA DEL C.A.: n°® 154 del 11.4.1983 '

VERBALE DI VISITA

La visita di cellaudo & stata iniziata i1 giormo
3.7.85 e portata a termine il 5.7.85. Alla visisa
di cellaude e alle prove di carico seme intervenati,

cel sottescritte collaudatore, 1'ing. Gabriele Sca

las direttore dei lavori delle Strutture, ed i1 tt

tolare dell'impresa fig. Andrea Massa.
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11 Fabbricato oggette della presente relazione &
costituito da un piano scantinato e da sette piani
fuori terra. La struttura portante 2 costituita da
.tna:l im C.A.. Le fondazioni sono del tipe isolato
la unimn-n-mup--uu.trmm
Ipﬂ!nbbtlmti forniti dalla Ditta wsOLEDIL™ di Ca- |
._'luri. Per le strutture in elevazione 2 state ado
perate calcestrusio confezionato in cantiere del
tipe R=300 che sui provimi prelevati in cantiere €
verificati in 1aboratorio hanno pornite alla prova
4i rottura ottimi risultati. Per le stesse struttd
.re » stato adoperato scciaio ad aderenzd migliorata
tipo PeBadk. Nessuna lesione 2 stata osservata nel
1a struttura portante durante la visita accurata
.htu al fabbricato. per verificare 1a rispondentad
delle opere eseguite @ quelle progettate sono state
.-!htmtc alcune misure di controllo: la verifica
ha avuto esito positive.

PROVE DI CARICO
La prova & stata compiuta su una striscia di solaieo
del secondoe piane larga m.1,00 e con luce netia ai
m. 5,65. Disposte il flessimetro in corrispondenza
della mezzeria si & proceduto 2 caricare uniforme=

pente la striscia con sacchi di cementS, realizzen



do un carico a metre quadre superiore del 25X del |
carice di calcolo, per temer comto della partecipa
zione dei travetti mom carieati. La preva ha date
esito pesitive.

CERTIFICATO D1 COLLAUDO
Cid premesso, considerate 1'intereo svolgimento del
le operazioni di collaudo da cui risulta: |
a) che le strutture in conglomerate cementizio ar
mato sono eseguite secondo pregetto; |
b) che les strutture in comglomerato cementizio
armate rispondemo alle nmorme per la Wtuﬂ-:..
esecuzione e collaudo della L. n°1086 del 5.11.71;
€) che 1'opera fu diretta com la mecessaria e lo-.
vuta diligenza da parte del direttore dei laveri
ed eseguita a regela d'arte dall’Impresa mmh
ce; |
d) che le prove effettuate hanno dato esito positi
vo, il sottescritte collaudatore

CERTIFICA

CHE LE STRUTTURE in conglomerato cementizio I:I."ll-.
to del Fabbricate sito im Quartu S.Elema lottizza
ziowe " Pitzu Serra C1" lotte n°E palazzina F d4i
proprietd dell’'Impresa Massa Andrea somo collauda
bili come in effetti col presente atto le

CoOLLA®RDA



Cagliari 9 luglio 1985
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I1 Collaudatore

Mis



